PROFILEP 295

Disperzni lepidlo pro lepeni sportovnich povrchii z PVC a gumy, pro
lepeni PVC lamel (Thermofix). Lepeni PVC na svislé podklady - zdi.

CHEMOS

Pouziti:

Rychlé disperzni lepidlo, vhodné na velmi silné lepeni:

sportovnich povrchli z PVC agumy na OSB desky a jiné podklady
homogennich a heterogennich podlahovin

vinyl pasu - Design Line

podlahoviny typu Thermofix

podlahoviny na svislé lepeni - zdi

textilni podlahoviny s PVC nebo PUR pénovym rubem
PVCnaPVC

B izolaCnich podlozek na podlahy

na stény i podlahy se savym a nesavym podkladem v bytové a priamyslové vystavbé.
Zvlast doporucujeme pro lepeni velmi zatizitelnych podlahovych krytin.

Prednosti:

B velmi vysoka pocatecni lepivost
B vysoka pocatecni lepivost

B velmi dobra roztiratelnost
u
[

neobsahuje rozpoustédla
vhodné na podlahové topeni
vhodna pod kole¢kové zidle

dlouhy €as na lepeni
mala spotireba

nizky obsah emisi

Technicka data:

Barva: krémoveé bila
Baleni: 6 - 12 - 25 kg plastova nadoba
8 Mérna hmotnost: cca 1,30 kg/l
% Spotieba: 300 - 400 g/m’
g Doba odvétrani: cca 10 -20 minut (v zavislosti na vihkosti a teploté vzduchu)
g Oteviena doba: cca 60 minut
\ﬁ) Zatizitelnost: po 24 hodinach
(;3 Koneéna zatizitelnost: po 72 hodinach
! % Teplota skladovani: 5°C az 50°C
g Teplota pfi zpracovani: doporuc¢ena min. 15°C, optimalni 18 - 25°C
;g Doba spotieby: 12 mésicl
% Vhodna pod koleckové Zidle
: .8 Vhodna na podlahy se zabudovanym podlahovym topenim



Priprava podkladu:

Podklady musi byt rovné, suché (zméfte vihkost), zbavené necistot jako jsou: prach, olej, vosk, sadra barva a
podobné. Povrch podkladu musi byt pevny (zkouska vrypem), spary a trhliny je nutné vyspravit. Dilatacni spary
neuzavirejte! Nerovnosti vyrovnejte stérkovou hmotou. Okrajové pasy izolace pfi sténach odfiznéte az po
vystérkovani. Potéry z litého asfaltu prestérkujte vrstvou stérky v tloustce min 2 mm. Dbejte, aby teplota
podkladu pfilepeni byla alespori +15°C.

Pracovnipostup:

Zaméréna a odfezana podlahovina by méla byt pfedem aklimatizovana na teplotu v mistnosti. Potom ji
ulozte na misto pokladky a prelozte na polovinu. Lepidlo neneste na podklad zubovou stérkou, dikladné
rozetfete tak, aby se vytvofil ,hfeben” a nevytvarela se mista se zbyte&né vétsi vrstvou lepidla. Lepidlo nechejte
asi 15 az 30 minut zavadnout. Spravné zavadnuté lepidlo je kdyz zacina zpruhledfiovat, ale pfi jemném doteku
zUstava mirné na prsté. Potom klademe krytinu na lepidlo, pfi¢emz zaroven vytlacujeme vzduchové bubliny a
silné pfitlacujeme k podkladu, nebo valcujeme.

Pokud muzete, nezpracovaveijte pfi teploté pod +15°C a relativni vihkosti nad 75%. optimalni podminky pro
lepeni jsou 18 - 25°C pfi relativni vihkosti vzduchu 65%. Vy$Si vihkost a nizsi teplota vzduchu prodluzuji a
naopak vyssiteploty a nizka vihkost vzduchu zkracuji dobu odvétrani, €as lepeni a tuhnuti.

Cisténi:
Ihned po pouziti vodou, resp. vlhkou hadrou.

Upozornéni:

Vyrobce piné zodpovida za kvalitu vyrobku a zaruéuje, Ze vyrobek v zarucni dobé je shodny se specifikaci podle tohoto Technického
listu. Vzhledem k rozdilnym podminkam na stavbach a protoZze nemame jako vyrobce vliv na podminky pfi praci a na jeji odborné
provedeni, nemizeme prevzit zodpovédnost za vyslednou kvalitu prace. Kvalita prace proto zalezi na Vasem posouzeni pfipravy podkladu
a spravném pouZziti vyrobku. V pripadé pochybnosti vykonejte viastni zkou$ky, nebo si od nas vyZzadejte technickou podporu pred aplikaci.

Uvedené informace jsou zaloZené na sou¢asnych poznatcich, zkuSenostech a testovani vyrobce. Zaroven si vyrobce vyhrazuje pravo
na zménu textu. S uvedenim tohoto listu vdechny pfedchazejici ztraceji platnost. Aktualizovano 01.07.2009.
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